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MARTEAU & CEMARIE .

“Le spécialiste de la bille depuis 1922"

Microbilles de verre de polissage et de grenaillage 9

Les microbilles sont fondues a partir de silicate de soude broyé. Les impuretés étrangéres ne sont tolérées qu’a moins de 0,1% du poids

Composition chimique d’apres DIN 8201 :

Sio, 65,0%
|
Al,O4 0,5% a 2,0%
| |
Fe,O, 0,15%
| | |
MgO 2,5%
| | |
Cao 8,0%
| | |
Na,O 14,0%
| | |
Autres 2,0%
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MARTEAU & CEMARIE .

“Le spécialiste de la bille depuis 1922"

Microbilles de verre de polissage et de grenaillage 9

Poids spécifique : aux environs de 2,5g
Densité apparente: environ de 1,5
Dureté: 6,7 Mohs

Granulométries disponibles :

1-50 microns

50 — 105 microns

70 — 110 microns

90 — 150 microns

100 — 200 microns

150 — 250 microns

200 — 300 microns

200 — 400 microns

300 — 400 microns

400 — 600 microns

400 — 800 microns

800 — 130 microns
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